Poznámky a náměty k projektu

1. Ujasnit si zda budou testovány pouze cementobetonové kryty vozovek či také asfaltobetonové.
2. Jakou volit zrnitostní frakci plniva pro betony, stávající cementobetonové dlaždice jsou jemnozrnné?
3. Doporučujeme připravit směsi a vzorky odpovídající recepturám schváleným ŘSD pro cementobetonové případně asfaltobetonové kryty vozovek.
4. Jaký počet vzorků bude testován v rámci jedné zkoušky? Měly by to být alespoň 3.
5. Jak budeme studovat infiltraci epoxidu do struktury betonu? Doporučujeme v řezech a mikroskopicky.
6. Je rozdíl ve vlastnostech posypové drti v závislosti na barvě? (Modrá, červená) Z hlediska životnosti při působení slunečního záření. Jaké jsou zkušenosti?
7. Jaký typ horniny je použitý pro výrobu drti? Břidlice? Nebo i jiné?
8. Budeme testovat i jiné typy epoxidů?
9. Budeme mít k dispozici i vzorky vystavené reálnému dopravnímu zatížení? Myšleno vrtná jádra z reálného testovacího úseku vozovky, kde byla aplikována protiskluzová vrstva.
10. [bookmark: _GoBack]Budeme se zabývat i mezerovitostí a jejím vlivem na protiskluzovou vrstvu v případě výzkumu u asfaltobetonů?




