ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Zkusebni laboratof & 1046 akreditovana CIA podle CSN EN ISONEC 17025:2005
Testing laboratory No. 1048 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISO/IEC 17025:2005

Husova 2274 508 01 Hoftice, Czech Republic telefon 493 623 478 e-mail: azl@zkk.cz
T
44/,"/1?\\'\‘\.0 Cislo zakazky | 401720
L 1046 a protokolu '

Podet vytiskll  : 2
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PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

Zakaznik : QUALIFORM, a.s.
Mlaty 672/8
642 00 Brno, Bosonohy

Nézev materialu : Tyregrip LT (Zervena)
FROSTGRIP (modra)

Druh kameniva : Umélé kamenivo

Vykonavatel : ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 2274

508 01 Horice

Resitelské pracovists : ZkuSebni laboratof &. 1046 akreditovana GIA
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
ZL Hofice

Datum provedeni zkousek 1 6.4.2020 - 7.4.2020

Datum vystaveni protokalu : 9.4.2020

Za spravnost protokolu odpovidé : Jaroslava Soukupové /

zastupce vedouciho zkusebnl( taboratofe

Protokol obsahuje 3 strany (v&etné titulni).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.
Vytisk &islo 1 obdrzel zakaznik, wtisk &islo 2 si ponechal vykonavatel.

Prohiageni: " Vysledky zkousek sa tykaji pouze zkouSenych vzorkl.
2 Bez pisemného souhlasu ZL nesml byt tento protokol reprodukovan jinak neZ cely.
? sitiznost nebo namitku k protokolu lze vznést pisemnd k vedoucimu ZL do 15 dnl od doruéeni.
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1. PREDMET ZKOUSEK

Vzorky byly pfevzaty a zaevidovany takto :

Zakéazka &islo

401/20

Datum pievzeti

27.3.2020

Vzorek pievzal za ZL

V. Medejdova

Vzorek kameniva
Popis vzorku vc:';s'ﬂ?u Hn:lolt‘r;ost
Material pro bezpeénostni
protismykové silniénf Gpravy Tyregrip LT (Cervena) 1085/20 5.0
Material pro bezpeé&nostni
protismykové silniéni Gpravy FROSTGRIP {modra) UGBS0 28

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK
Na zakladé objednavky Z-10 125/20 byly provedeny zkousky vybranych vlastnosti dodaného vzorku.

U viech zkousek byla splnéna podminka o poé&tu soub&Znych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkusebni prostiedI.
Pouzité ptistroje a zafizenl jsou metrologicky navdzané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji poZadavkim

CSN EN 932-5,

Uvedené rozsifené nejistoty méient jsou zaloZeny na standardni nejistoté méfeni nasobené koeficientem rozdifenl k =2,
coZ pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu spolehlivosti pfiblizng 95 %.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNiI METODY

Zmensovéani laboratornich vzorkd

podle CSN EN 932-2.

Stanoveni hodnoty ohladitelnosti

podie GSN EN 1097-8,

Hodnota relativni roz8ifené nejistoty mé&feni zkuZebni metody je 2.

4. VYSLEDKY ZKOUSEK

Tabulka &. 1: Hodnoty ohladitelnosti podie ¢SN EN 1097-8 {postupem upravenym podle &l. 5.3 TP 213)

Vzorek &islo: 1085/20

kameniva

Kamenivo zkousené Kamenivo srovnavaci
Cislo zkusebniho télesa 1 2 3 4 1 2 3 4
Zjisténa hodnota 70,3 70,3 70,7 70,3 49,3 48,7 48,7 48,7
Z:gumgir:é hodnoty dilgich 70,3 705 49,0 48.7
Priimémé hodnota vzorku S =704 C =488

Hodnota PSV

71

Zdroj srovnavaciho kameniva ShG, stfedni hodnota ohladitelnosti PSV 49,

Vypocet hodnoty PSV =S +49-C
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Tabulka &. 2: Hodnoty ohladitelnosti podle CSN EN 1097-8 {postupem upravenym podle &1, 5.3 TP 213)

Vzorek &islo: 1086/20

Kamenivo zkousené Kamenivo srovnavaci
Cislo zkudebniho télesa 1 2 3 4 1 2 3 4
Zjist&éna hodnota 71,7 71,3 71,7 71,3 49,3 48,7 48,7 48,7
Primérné hodnoty diléich 71,5 71,5 49,0 48,7
zkousek
Primé&ma hodnota vzorku $=715 C=488

kameniva

Hodnota PSV

72

Zdroj srovnavactho kameniva SbG, stfedni hodnota ohladitelnosti PSV 49.

Vypoéet hodnoty PSV =8 +49-C

5. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

Bez pfiloh

- KONEC PROTOKOLU -




