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Stanoveni hodnoty ohladitelnosti

Zkusebni laborator CONSULTEST s.r.o. prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze
zkusebnich vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci, ani
zadnym jinym organem.

Protokol mize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem ZkusSebni laboratore.
Protokol, nebo jeho ¢asti, nesméji byt ménény.

Veskera porovnani namerenych hodnot s hodnotami pozadovanymi je mimo ramec akreditace
dle CSN EN ISO/IEC 17 025.

Tento protokol obsahuje 5 stran psanych textovym editorem na PC a je vypracovan ve 2
vyhotovenich.

Vytisk &islo: 1 2

Napajedla, dne 19.4.2020
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Darja Duskova, MBA
vedouci ZL Napajedla
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1. ZPRACOVATEL PROTOKOLU ZL CONSULTEST s.r.o.
Nabrezi 1592
763 61 Napajedla

2. OBJEDNATEL ZKOUSKY

IDENTIFIKACE OBJEDNATELE: RSE Project s.r.o.
Ruska 83/24
703 00 Ostrava

CISLO OBJEDNAVKY: 002/2021/ZB

3. UDAJE O VZORCICH

Objednatelem bylo dodano 6 vzork( kameniva frakce 0/2 mm, smichané z recyklatu a nového
kameniva za ucelem stanoveni hodnoty ohladitelnosti. Vzorky byly evidovany v ZL Napajedla
pod int. €. ozna¢enim KN/005/21; KN/006/21; KN/007/21; KN/008/21; KN/009/21; KN/010/21.

4. ZPUSOBY ZKOUSENI

4.1. ZKUSEBNIi POSTUPY VZORKOVANI

Vzorek kameniva byl odebran a dodan objednatelem

4.2. ZKUSEBNIi METODY A POSTUPY

CSN EN 1097-8 Zkous$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

4.3 ZKUSEBNI ZARIZENI

Zarizeni na ohlazovani vzork(l kameniva, Kyvadlo TRRL.
Zkusebni zafizeni byla radné ovérena nebo kalibrovana.

4.4 ZKUSEBNi POMUCKY

Destilovana voda, laboratorni pomucky.

5. UDAJE O ZKOUSENI
5.1. PRIPRAVA VZORKU

Vzorek kameniva byl zmensen podle postupu uvedeném v normeé CSN EN 932-2, kamenivo
frakce 0/2 mm nesplnuje pozadavek normy CSN EN1097-8, odstavec 8 — priprava téles.

5.2. PRUBEH ZKOUSEK

Zkouska byla provedena uvedenymi pracovniky podle citované CSN v obdobi 12.3.2021 —
12.4.2020.
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6. VYSLEDKY ZKOUSEK

Tabulka 1: Stanoveni hodnoty odladitelnosti, vzorek KN/005/21= R 100 %.

Srovnavaci kamenivo

Zkousené kamenivo

Dil¢i zkouska

Dil¢i zkouska

1 2 1 2
56 a7 56 50
56 57 56 50
56 57 56 50
56 57 56 50
56 57 56 50
2 56,0 & 57,0 & 56,0 50,0
S$=53,0
C=56,5

Hodnota ohladitelnosti kameniva vzorku KN/005/21 je PSV = 53.

Tabulka 2: Stanoveni hodnoty odladitelnosti, vzorek KN/006/21= R 80 %, N 20 %.

Srovnavaci kamenivo

Zkousené kamenivo

Diléi zkouska

Dil¢i zkouska

1 2 1 2
56 57 54 52
56 57 o4 52
56 57 54 52
56 57 54 52
56 57 54 52
& 56,0 & 57,0 & 54,0 52,0
S =53,0
C=56,5

Hodnota ohladitelnosti kameniva vzorku KN/006/21 je PSV = 53.
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Tabulka 3: Stanoveni hodnoty odladitelnosti, vzorek KN/007/21= R 60 %, N 40 %.

Srovnavaci kamenivo Zkousené kamenivo
Diléi zkouska Dil¢i zkouska
1 2 1 2
56 57 58 54
56 57 58 54
56 57 58 54
56 57 58 54
56 57 58 54
& 56,0 & 57,0 & 58,0 & 54,0
S =56,0
C=56,5

Hodnota ohladitelnosti kameniva vzorku KN/007/21 je PSV = 56.

Tabulka 4: Stanoveni hodnoty odladitelnosti, vzorek KN/008/21= R 40 %, N 60 %.

Srovnavaci kamenivo Zkousené kamenivo
Dil¢i zkouska Dilci zkouska
1 2 1 2
56 57 49 52
56 57 49 52
56 57 49 52
56 57 49 52
56 57 49 52
& 56,0 & 57,0 49,0 52,0
S =505
C=56,5

Hodnota ohladitelnosti kameniva vzorku KN/008/21 je PSV = 50.




Cislo protokolu

150/21/ZN

strana5ze 5

Tabulka 5: Stanoveni hodnoty odladitelnosti, vzorek KN/009/21= R 20 %, N 80 %.

Srovnavaci kamenivo Zkousené kamenivo
Diléi zkouska Dil¢i zkouska
1 2 1 2
56 57 54 55
56 57 54 55
56 57 54 55
56 57 54 55
56 57 54 55
& 56,0 & 57,0 & 54,0 @& 55,0
S=545
C=56,5

Hodnota ohladitelnosti kameniva vzorku KN/009/21 je PSV = 54.

Tabulka 5: Stanoveni hodnoty odladitelnosti, vzorek KN/010/21= N 100 %.

Srovnavaci kamenivo Zkousené kamenivo
Dil¢i zkouska Dil¢i zkouska
1 2 1 2
56 57 53 53
56 57 53 53
56 57 53 53
56 57 53 53
56 57 53 53
& 56,0 @ 57,0 53,0 & 53,0
S =530
C=56,5

Hodnota ohladitelnosti kameniva vzorku KN/010/21 je PSV = 53.

Zkousel:

Darja Duskova, MBA
Ing. David Frybort

Martin Stouraé




