RSE Project, s.r.o.

Ruska 83/24 Datum: 26.2.2021
703 00 Ostrava Strana: 1/ 1
ZkuSebni laborator Vytisk: 1

Project s.r.o.
PROTOKOL ¢. 0001-BPU/2021

MERENI TRICHROMATICKYCH SOURADNIC A CINITELE JASU  dle SOP 09 (CSN EN 1436+A1 ptiloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel . Znatky Morava a.s., Csl. armady 1112/27a, 794 01 Krnov
Lokalizace, objekt :  Recyklovani kameniva pro aplikaci BPU - vzorek: R100
Typ vzorku :  Mikrokoberec na kachli
Pocasi : Polojasno
Datum zkousky :10.2.2021 Teplota, vihkost : 21,7 °C, 27 %

Meéfeni provedeno pfistrojem MiniScan EZ v.¢. MSEZ0899

VYSLEDKY MERENI
Hodnoty méteni
Barva
X y B
Cervena 0,480 0,336 0,057
0,6
0,5
"""""""" Kolorimetricky

> trojuhelnik
8 04
S —— Oblast barvy
g S Smmmn
’%‘ 03 x  Méfeni
wv

0,2

01

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

SOURADNICE x
Oblast barvy vymezena v CSN 73 7010 ¢&l. 4.1.3

Nejistota mefeni U = 4%, je souCinem standartni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2 s pravdépodobnosti
pokryti asi 95%. Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky.
Bez pisemného souhlasu vedouciho laboratote se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

%}‘ Dne: 26.2.2021

Ing. David Pauk, vedouci laboratoie - konec protokolu -

Mgéfeni uvolnil:



RSE Project, s.r.o.

Ruska 83/24 Datum: 26.2.2021
703 00 Ostrava Strana: 1/ 1
ZkuSebni laborator Vytisk: 1

Project s.r.o.
PROTOKOL ¢. 0002-BPU/2021

MERENI TRICHROMATICKYCH SOURADNIC A CINITELE JASU  dle SOP 09 (CSN EN 1436+A1 ptiloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel . Znatky Morava a.s., Csl. armady 1112/27a, 794 01 Krnov
Lokalizace, objekt :  Recyklovani kameniva pro aplikaci BPU - vzorek: RSON20
Typ vzorku :  Mikrokoberec na kachli
Pocasi : Polojasno
Datum zkousky :10.2.2021 Teplota, vihkost : 21,7 °C, 27 %

Meéfeni provedeno pfistrojem MiniScan EZ v.¢. MSEZ0899

VYSLEDKY MERENI
Hodnoty méteni
Barva
X y B
Cervena 0,479 0,336 0,060
0,6
0,5
"""""""" Kolorimetricky

> trojuhelnik
8 04
S —— Oblast barvy
g =
’%‘ 03 x  Méfeni
wv

0,2

01

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

SOURADNICE x
Oblast barvy vymezena v CSN 73 7010 ¢&l. 4.1.3

Nejistota mefeni U = 4%, je souCinem standartni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2 s pravdépodobnosti
pokryti asi 95%. Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky.
Bez pisemného souhlasu vedouciho laboratote se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

%}‘ Dne: 26.2.2021

Ing. David Pauk, vedouci laboratoie - konec protokolu -

Mgéfeni uvolnil:



RSE Project, s.r.o.

Ruska 83/24 Datum: 26.2.2021
703 00 Ostrava Strana: 1/ 1
ZkuSebni laborator Vytisk: 1

Project s.r.o.
PROTOKOL ¢. 0003-BPU/2021

MERENI TRICHROMATICKYCH SOURADNIC A CINITELE JASU  dle SOP 09 (CSN EN 1436+A1 ptiloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel . Znatky Morava a.s., Csl. armady 1112/27a, 794 01 Krnov
Lokalizace, objekt :  Recyklovani kameniva pro aplikaci BPU - vzorek: R6ON40
Typ vzorku :  Mikrokoberec na kachli
Pocasi : Polojasno
Datum zkousky :10.2.2021 Teplota, vihkost : 21,7 °C, 27 %

Meéfeni provedeno pfistrojem MiniScan EZ v.¢. MSEZ0899

VYSLEDKY MERENI
Hodnoty méteni
Barva
X y B
Cervena 0,479 0,336 0,061
0,6
0,5
"""""""" Kolorimetricky

> trojuhelnik
8 04
S —— Oblast barvy
s SmnanL
8 0,3 x  Méfeni
wv

0,2

0,1

0,3 04 05 0,6 0,7 0,8

SOURADNICE x
Oblast barvy vymezena v CSN 73 7010 ¢&l. 4.1.3

Nejistota mefeni U = 4%, je souCinem standartni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2 s pravdépodobnosti
pokryti asi 95%. Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky.
Bez pisemného souhlasu vedouciho laboratote se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

%}‘ Dne: 26.2.2021

Ing. David Pauk, vedouci laboratoie - konec protokolu -

Mgéfeni uvolnil:



RSE Project, s.r.o.

Ruska 83/24 Datum: 26.2.2021
703 00 Ostrava Strana: 1/ 1
ZkuSebni laborator Vytisk: 1

Project s.r.o.
PROTOKOL ¢. 0004-BPU/2021

MERENI TRICHROMATICKYCH SOURADNIC A CINITELE JASU  dle SOP 09 (CSN EN 1436+A1 ptiloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel . Znatky Morava a.s., Csl. armady 1112/27a, 794 01 Krnov
Lokalizace, objekt :  Recyklovani kameniva pro aplikaci BPU - vzorek: R4ON60
Typ vzorku :  Mikrokoberec na kachli
Pocasi : Polojasno
Datum zkousky :10.2.2021 Teplota, vihkost : 21,7 °C, 27 %

Meéfeni provedeno pfistrojem MiniScan EZ v.¢. MSEZ0899

VYSLEDKY MERENI
Hodnoty méteni
Barva
X y B
Cervena 0,481 0,336 0,061
0,6
0,5
"""""""" Kolorimetricky

> trojuhelnik
8 04
S —— Oblast barvy
g SRREEA
’%‘ 03 x  Méfeni
wv

0,2

01

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

SOURADNICE x
Oblast barvy vymezena v CSN 73 7010 ¢&l. 4.1.3

Nejistota mefeni U = 4%, je souCinem standartni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2 s pravdépodobnosti
pokryti asi 95%. Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky.
Bez pisemného souhlasu vedouciho laboratote se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

%}‘ Dne: 26.2.2021

Ing. David Pauk, vedouci laboratoie - konec protokolu -

Mgéfeni uvolnil:



RSE Project, s.r.o.

Ruska 83/24 Datum: 26.2.2021
703 00 Ostrava Strana: 1/ 1
ZkuSebni laborator Vytisk: 1

Project s.r.o.
PROTOKOL ¢. 0005-BPU/2021

MERENI TRICHROMATICKYCH SOURADNIC A CINITELE JASU  dle SOP 09 (CSN EN 1436+A1 ptiloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel . Znatky Morava a.s., Csl. armady 1112/27a, 794 01 Krnov
Lokalizace, objekt :  Recyklovani kameniva pro aplikaci BPU - vzorek: R20N80
Typ vzorku :  Mikrokoberec na kachli
Pocasi : Polojasno
Datum zkousky :10.2.2021 Teplota, vihkost : 21,7 °C, 27 %

Meéfeni provedeno pfistrojem MiniScan EZ v.¢. MSEZ0899

VYSLEDKY MERENI
Hodnoty méteni
Barva
X y B
Cervena 0,482 0,337 0,063
0,6
0,5
"""""""" Kolorimetricky

> trojuhelnik
8 04
S —— Oblast barvy
g S EaEaA
’%‘ 03 x  Méfeni
wv

0,2

01

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

SOURADNICE x
Oblast barvy vymezena v CSN 73 7010 ¢&l. 4.1.3

Nejistota mefeni U = 4%, je souCinem standartni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2 s pravdépodobnosti
pokryti asi 95%. Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky.
Bez pisemného souhlasu vedouciho laboratote se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

%}‘ Dne: 26.2.2021

Ing. David Pauk, vedouci laboratoie - konec protokolu -

Mgéfeni uvolnil:



RSE Project, s.r.o.

Ruska 83/24 Datum: 26.2.2021
703 00 Ostrava Strana: 1/ 1
ZkuSebni laborator Vytisk: 1

Project s.r.o.
PROTOKOL ¢. 0006-BPU/2021

MERENI TRICHROMATICKYCH SOURADNIC A CINITELE JASU  dle SOP 09 (CSN EN 1436+A1 ptiloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel . Znatky Morava a.s., Csl. armady 1112/27a, 794 01 Krnov
Lokalizace, objekt :  Recyklovani kameniva pro aplikaci BPU - vzorek: N100
Typ vzorku :  Mikrokoberec na kachli
Pocasi : Polojasno
Datum zkousky :10.2.2021 Teplota, vihkost : 21,7 °C, 27 %

Meéfeni provedeno pfistrojem MiniScan EZ v.¢. MSEZ0899

VYSLEDKY MERENI
Hodnoty méteni
Barva
X y B
Cervena 0,488 0,337 0,062
0,6
0,5
"""""""" Kolorimetricky

> trojuhelnik
8 04
S —— Oblast barvy
g SRREED
’%‘ 03 x  Méfeni
wv

0,2

01

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

SOURADNICE x
Oblast barvy vymezena v CSN 73 7010 ¢&l. 4.1.3

Nejistota mefeni U = 4%, je souCinem standartni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2 s pravdépodobnosti
pokryti asi 95%. Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky.
Bez pisemného souhlasu vedouciho laboratote se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

%}‘ Dne: 26.2.2021

Ing. David Pauk, vedouci laboratoie - konec protokolu -

Mgéfeni uvolnil:



