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	referenční
	Litosil

	Jímavost vody 120 minut
	[%]
	58
	57

	CHRL
	50 cyklů
	[gm-2]
	131
	59

	
	100 cyklů
	[gm-2]
	159
	86

	
	150 cyklů
	[gm-2]
	186
	100

	
	200 cyklů
	[gm-2]
	200
	126









