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PROTOKOL ¢. 001-RL/2021

MERENI SOUCINITELE JASU PRI DIFUZNIM OSVETLENI dle SOP 08 Ptiloha A (CSN EN 1436 ptiloha A,a TP 70 kap. 7.1)
MERENI MERNEHO SOUCINITELE SVITIVOSTI R, dle SOP 08 Ptiloha B (CSN EN 1436 piiloha B,a TP 70 kap. 7.1)
Objednatel . Znacky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice
Lokalizace, objekt  : Natéry osténi v LTT tunelu Klimkovice
Povrch osténi . Cementobetonovy
Faze méfeni . Stav 0 - ZneciSténé osténi Pocasi -
Datum zkousky 1 12.4.2021 Teplota, vihkost 19,9°C; 27,5%

Mgieni provedeno ptistrojem ZEHNTNER ZRM 6014 (v.¢. 450506014)

VYSLEDKY MERENI

Popis, misto Pariemderfgtka Meteni
d.m2Ixt 90,0

Vzorek: Al  poloha: 0,5m gi Ezd.m'z.lz'l 18,3
dm?2Ixt | 102,0

Vzorek: A1 poloha: 1,5m gi Ezd.m'z.lz'l 19,3
d.m2Ixt 93,0

Vzorek: A2 poloha: 0,5m gi Ezd.m'z.lz'l 21,0
d.m2Ixt 94,0

Vzorek: A2 poloha: 1,5m gi Ezd.m'z.lz'l 18,0
d.m2Ixt 91,0

Vzorek: A3 poloha: 0,5m CR)E Ezdlm-zllz-l 21,0
d.m2Ixt 91,7

Vzorek: A3 poloha: 1,5m CR)E Ezdlm-zllz-l 17,7
d.m2Ixt 80,0

Vzorek: A4 poloha: 0,5m CR)E Ezdlm-zllz-l 16,0
d.m2Ixt 86,0

Vzorek: A4 poloha: 1,5m CR)E Ezdlm-zllz-l 17,7
d.m2Ixt 79,0

Vzorek: A5  poloha: 0,5m CR)i deg.zllz-l 23,3
d.m?Z.Ixt 88,0

Vzorek: A5 poloha: 1,5m gi delm-zllz-l 20,0
Vzorek: A6 poloha: 0,5m gi 22322:21 ;i:g
ek as pone 1am | @0 | mebm 70

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky. Bez pisemného souhlasu vedouciho laboratofe se nesmi protokol reprodukovat

protokol reprodukovat jinak nez cely.

Ak 72

Ing. David Pauk, vedouci laboratoie

Mgéfeni uvolnil: Dne:

- konec protokolu -

16.4.2021
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